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EN 13043
	

	Ballast för asfaltsmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält

	och andra trafikerade ytor
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	Kornform
	FL20

	Kornstorlek
	Gc90/15

	Korndensitet
	Mg/m3 2,69 ± 0,05

	Finmaterialhalt
	F1

	Andel korn med krossade/brutna ytor
	C100/0

	Tolrerans vid mellanliggande sikt
	G25/15

	Motstånd mot fragmentering
	NPD

	Motstånd mot nötning hos grov ballast
	NPD

	Nötning från dubbdäck
	NPD

	Petrografisk Analys
	2014.12-09


2/4
image1.png
C€




